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' Og geﬂ‘o Richiesta parere di ammissibilita inerentenilfabbricato ubicato a Troina in
via Ugo Giuffrida n.15, per le opere in’elevazione realizzate in assenza

del dovuto parere (e con piccole modifiche), € quindi-in difformita
rispetto a quanto autorizzato dal G.C. di Enna con N.0.3223 del

30/06/1983 (piano terra, primo, secondo e terzo)
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COMUNE DI TROINA
COMMITTENTE: nato a il (c.f.
), nata in il
entrambi residenti a in via elC.
2 23T 42 34 T8

LAVORI DI REALIZZAZIONE FABBRICATO UBICATO A TROINA IN VIA UGO
GIUFFRIDA N.15, PER LE OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATE IN ASSENZA
DEL _DOVUTO PARERE (E CON PICCOLE MODIFICHE), E QUINDI IN
DIFFORMITA RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO DAL G.C. DI ENNA CON
N.0.3223 DEL 30/06/1983 .

COLLAUDO DI IDONEITA’ STRUTTURALE
delle strutture in c.a. (art.7 L.5/11/1971 n.1086)

11 sottoscritto Ing. Pappalardo Francesco iscritto all’albo degli Ingegneri di Enna al n.302, con
studio tecnico a Troina in via Nazionale n.34,¢ stato incaricato di accertare la stabilita delle
strutture in c.a. realizzate per la costruzione di cui in oggetto e di redigere relazione di collaudo
di idoneita strutturale ai sensi della normativa vigente, il tutto perché ¢ stato richiesto parere di
ammissibilita per le opere abusive realizzate in difformita al Nulla Osta 3223 del 30/06/1983.
Progetto architettonico: Il progetto architettonico relativo all’edificazione dell’edificio in
questione ¢ stato redatto dal Geom Renzo Macri’ iscritto al Collegio dei geometri della
Provincia di Enna al n.814.
Calcoli strutturali opere in c.a. I calcoli strutturali allegati al N.O. dell’edificio in questione
E allegati al N.O. n. 3223 del 30/06/1983 sono stati eseguiti dall’Ing. Francesco Castano,
igcritto al n.130 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna, con studio tecnico a
"(rcina in via S.Silvestro n.144.
wirezione Laveri : Ing. Francesco Castano.
ZESCRIZIONE DELLE OPERE

Traitasi della realizzazione di tutte le opere strutturali in elevazione ( in c.a.), realizzate in

- G Srmiia al Nulla Osta dei Genio Civile n. 3223 del 30/06/1983, in quanto in tale N.O. ¢ stata

auforizzatz la realizzazione delle sole opere di fondazione ¢ del muro di contenimento di
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monte (anche se il proge£t0 allegato era per I’intera struttura del fabbricato), subordinando la
realizzazione delle opere di elevazione al rilascio di una nuova autorizzazione (da rilasciarsi
successivamente alla realizzazione delle suddette opere di fondazione e della presentazione
deila documentazione prescritta nel suddetto N.Osta), cosa che non ¢ mai avvenuta quindi dal
punto di vista sismico tutte le opere strutturali in elevazione risultano abusive, per tale motivo
per la realizzazione di tali opere si richiede idoneo parere di ammissibilta, cui il presente
sol'ands sara allegato;

Si specifica che tale parere viene richiesto per tutte le strutture in c.a. in elevazione, tenendo in
congiderazione anche che il piano sottotetto, & stato realizzato difformemente all’architettonico
allegato alla Concessione ¢ N.O. predetti e che per tale motivo e per altre opere annesse ¢ stata
presentata ai Comune di Troina idonea istanza di condono edilizio dalla ditta proprietaria con
prot. 16164 del 10/12/2004 ai sensi della 1.326.

il fabbricato in questione risulta composto da 5 elevazioni di cui una in parzialmente in
stminterrdio ¢ una sottotetto (per la precisione piano terra seminterrato, piano primo, piano

=condo, piano terzo e piano quarto sottotetto), confina a valle con cortile privato adiacente alla
via E.Berlinguer , a raonte con la via U.Giuffrida e lateralmente con fabbricati di altre ditte.

It piano terra seminterrato risulta destinato a garage/deposito a servizio delle abitazioni
‘-j;)ﬁ:rasaanti,heﬂo specifico risulta composto da tre vani garage/deposito da un vano in cui si
diparte la scala di collegamento con il vano scala che collega tutte le elevazioni, e da un piccolo
ripostiglio;

I piani superiori risultano destinati ad abitazione in ragione di un appartamento per
piano, precisando che il piano primo risulta attualmente in corso di costruzione e il piano terzo
e'quarto sottetetto costituiscono un'unica abitazione.

La superficie coperta del fabbricato in questione € pari a circa mq 114.

' La copertura ¢ del tipo a falde inclinate, con inseriti 5 abbaini, per garantire aereazione
2 tuce al piano sottotetto:
I vari piani dell’edificio risultano collegati da una scala in c:a. inserita in apposito vane scala.

La struttura dell’edificio ¢ stata realizzata interamente con struttura portante in c.a.
ftrdVi, pilastri), 1 solai di piano sono stati realizzati in c.a. gettato in opera, con elementi
slieggerenti in laterizio (pignatte), il solaio di copertura risulta anch’esso realizzato in c.a.con

elementi alleggerenti, gli abbaini risultano realizzati con paretine e solettina in c.a..
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Le fondazioni sono -state realizzate di tipo indiretto su plinti con pali trivellati del
diametro di 40 cm collegati da idonee travi di collegamento, il tutto come da progetto
autorizzato;

I materiali usati sono stati quelli previsti in progetto e precisamente sono stati usati acciaio del
tipo Feb38K e calcestruzzo con Rbk 250 Kg/cmq.
VISITA DELLE OPERE

A seguito del conferimento di incarico per il collaudo di idoneitd strutturale in questione,
premesso che il sottoscritto € anche calcolista incaricato in merito alla richiesta di idoneo
parere di ammissibilita per le opere abusivamente realizzate, ¢ stato effettuato un rilievo
completo dell’edificio, ¢ stata esaminata I’intera struttura riscontrando il buono stato di
esecuzione della stessa, ¢ stato eseguito un rilievo di dettaglio completo di tutte le parti
strutturali dell’edificio con analisi delle dimensioni di travi, interassi, altezza e perimetro.
Da prove sclerometriche e pacometriche effettuate su svariate travi, pilastri e pannelli ¢ stata
rilevata la buona qualita del conglomerato cementizio, denotandone la conformita della
caratteristica a compressione rispetto a quanto dichiarato in progetto,¢ stata accertata la
disposizione delle armature e in alcuni casi con piccoli sondaggi fatti a campione ¢ stata
accertata la dimensione delle armature utilizzate denotando un ampia conformita strutturale al
progetto allegato al suddetto N.O., inoltre informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei
materiali sono disponibili in base,alle caratteristiche previste nel progetto originario confermate
dall’esecuzione di prove dirette su provini accantonati all’epoca della costruzione (allegate alla
presente).

PROVE DI CARICO SUI SOLAI

Stante la qualita delle opere realizzate ed 1 riscontri effettuati, al fine del proprio convincimento
sulla bonta dei lavori eseguiti, il sottoscritto collaudatore non ha ritenuto opportuno
effettuare alcuna prova di carico sui solai di calpestio.

Materiali impiegati:

-il ferro impiegato nelle opere in c.a. & stato del tipo Fe B 38 k;

-durante 1'esecuzione dei lavori sono stati effettuati n. 10 prelievi di conglomerato cementizio
in cubetti di lato 15 cm (accantonati .all’epoca della realizzazione dei vari piani dell’edificio)
che sono stati presi in carico dal sottoscritto e mandati in un laboratorio autorizzato per far
eseguire le opportune prove di resistenza a compressione, prove che sono state eseguite in

data 13/01/2023 presso il laboratorio autorizzato L&R (Laboratorio prove e sperimentazione
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su materiali da costruzione e strutture) con sede a CATENANUOVA (EN), e dichiarate nel

certificato n. 0034/23-b del 13/01/2023, ed hanno rilevato per il calcestruzzo, i valori elencati
nel seguito.
Dall'esame di detti valori si desume la resistenza minima R1 pari a 33.60 N/mm"2 =336
Kg/emq, e quella media che assume il valore
Rm=34.34 N/mm"2 = 343 Kg/cmgq;
Considerato che la resistenza caratteristica a compressione indicata dal progettista (nel progetto
allegato al N.O. suddetto) ¢ R’bk=250 Kg/cmq, resistenza caratteristica confortata come
suddetto da innumerevoli prove sclerometriche eseguite dal sottoscritto, le condizioni da
verificare sono:
Rm > R'bk+35=285 Kg/cmq da cui segue 343 > 285
R1 > R'bk-35=215 Kg/cmq da cui segue 336 > 215
condizioni che restano ampiamente verificate dai risultati ottenuti.
Le prove di trazione e piegamento sono state eseguite su sei provini di diametro 8 ¢ 14 mm,
(provini prelevati dall’armatura accantonata all’epoca della costruzione) e sono state eseguite in
data 13/01/2023 presso il laboratorio autorizzato L&R (Laboratorio prove e sperimentazione
su materiali da costruzione e strutture) con sede a CATENANUOVA (EN), e dichiarate nel
certificato n.0034/23-a del 13/01/2023, e hanno rilevato dei parametri di snervamento, rottura e
piegamento perfettamente consoni al tipo di ferro per armatura utilizzato con risultati
ampiamente positivi.

CERTIFICATO DI COLLAUDO DI IDONEITA’ STRUTTURALE

Premesso quanto sopra , il sottoscritto Collaudatore in relazione alle responsabilita previste

dalla normativa vigente, DICHIARA espressamente che tutte le opere oggetto del presente
collaudo di idoneita strutturale (parti realizzate conformemente al progetto autorizzato
dall’Ufficio del Genio Civile di Enna con il provvedimento indicato sopra, e parti abusive di
cui si chiede il parere di ammissibilita, di cui il presente ¢ allegato), sono state realizzate in
osservanza delle norme di cui alla legge 02.02.1974 n. 64, ¢ alla legge 15.11.1971 n.1086 ed ai
relativi DD.MM. di attuazione.
CONSIDERATO
che i risultati delle prove effettuate sono positive e che dal buon esito della visita di collaudo si

deducono elementi per attestare la stabilita dell'opera,
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CERTIFICA
che le strutture della costruzione in esame sono collaudabili come in effetti, con il presente atto,
COLLAUDA
entro1 limiti della destinazione prevista in progetto ed ai sensi della legge 5.11.1971
n.1086.
Troina li 05/04/2023

11 sottoscritto Collaudatore
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CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO SUI

PROVINI DI CALCESTRUZZO E ACCIAIO
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LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI Mocluio M-CLS-001-C
‘ N SU MATERIAL! DA COSTRUZIONE E STRUTTURE Revisions RS
& Autorizzato ai sensi della Legge n° 1086/71 data 0508/2016
Decreto Ministeniale n® 0000172 del 300072021
Circolare 08/09/2010, n° 7617/STC - Seltore "A"

AR & RICERCLE Prove di carico su piastra - Prove di carico su pali
Catania (CT}, 13/01/2023
Rapporto di prova n® 0034/23-b
Rapporto di prova composto da n® 1 Pagina Pagina 1
Verbale di accettazione n® 003412023 | del 1210112023 -
i Richiedente Direttore dei Lavori: -
Nella richiesta di prova i campioni sono dichiarati provenienti da:

Lavori di realizzazione fabbricate In Treina — Via Ugo Giuffrida n® 15 {Foglioc 25 Particella 699), in assenza del dovuto parere per le

Slpa: opere in elevazione e quindi in difformita rispetto a quanto autorizzato dal G.C. di Enna con N.O. 3223 del 30/06/1983.

Localité: Troina {EN)

Proprietario.
impresa: lavori eseguiti in economia N° Provini: 10
SETTORE CALCESTRUZZ}
PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE E DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA SU PROVINI CUBICE DI CALCESTRUZZO INDURITC
NORME D RIFERIMENTO {UNI EN 12380-3} (UNI EN 12380-7)
DAT! DICHIARAT! RISULTATI DI PROVA
DIENSIONI
—. CLASSEDI| . - (i MASSA CARICO DI | RESIST.A [TPODI| __
CAMPIONE PARTE D'OPERA VERBALE PRELIEVD RESIST. PREL PROVA VOLUMICA ROTTURA COMPR. ROTT, (2)
- (Nimm?y « Vvl z {Kgtm®) {KkN} {Nimm?) 11
Plinti @ Travi di 1501 150 150 2311 758,13 37 k3 No
RA1 s - 25 13/05/1987 § 13/01/2023
: 150} 150} 150 2309 T71.23 343 3 HNo
Pikastri, Travi, Solaio 150} 150§ 148 2312 748,97 3386 5 No
RAZ Piano Terra - 25 18/06/1987 § 13/01/2023
Seminterato 1501 150 | 148 2309 76235 341 s No
g 3 ) i 150§ 1501 149 2310 768,09 344 ] No
RA3 p‘“ﬁ‘;ﬂi’?’;ﬁ“’” 2 25 | 30/07/1987 | 13001/2023
150§ 150 ] 149 2311 77535 347 8 No
i : 150§ 156§ 150 231 790,86 35,1 8 No
RA 4 NZARIE™ ; 25 | 261091987 | 130112023
180} 150 150 2310 777154 348 ] No
205 8 X 3 150 | 150} 149 2312 759,08 340 5 No
RAS P”“‘;‘.;;’&;;f:sa'“ - 25 | 18111987 | 13012023
150] 1501 149 2310 780,13 349 1 No
{1 TIPO DI ROTTURA: § - Roftura soddisfacente (Rif to fig, 1 Norma UNI EN 12380-3)
NS/x - Rottura non soddisfacente di tipo "x" (Rif.to fig. 2 Norma UNI EN 12380-3; Tipo di miiura da 1" a "g")
{2y RETTIFICA : 51 - | campioni sono siati softoposti a rettifica mediante molatura perché pon erano conformi alla nomna UNE EN12390-1

MO - | campioni non sono stati softoposti a reltifica mediante molatura perché erano conformi alla norma UNI EN12380-1

Prova eseguita con attrezzatura: Pressa LBG da 3000 kN matricola N° 08N/001 Certificato di taratura LATO17 n° 40080 del 20/06/2022
Note: Prova di resistenza a compressione effettuata ad una maturazione dei provini di calcestruzzo superiore ai 45 giorni.

La Lettera di richiesta prove & priva degli estremi del verbale di prelievo.

Richiesta sottoscritta dalia Direzione Lavori: NO

La lettera di richiesta prove & sottescritta dal Dott, Ing, Francesco Pappalardo in qualita di Tecnico Incaricato.

Lo Sperimentatore il Diretto torio
Dott. In ibene
Geom. La Monaca
LER Laboratori e Ricerche sd
Sede ; Via Passo Del Fico, ¢/ Centro Commerciale - 35121 - Catanla (CT)

ratorie: Via Pagso Del Fico, ¢/o Centro Commerciale - 95121 - Catania (CT)
Capitale Sociale £ 500.000 Codice Fiscale, FIVA £ iscrizione i Registre defle imprese di Catenia n. 04053200876, Iscritta of R.EA, 270647
Tel. +39 095336490 Fax +39 09572336297 E-maill: info@lr-srLit; materiali@consorzivie it
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LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI Moduio M-ACC-001-C

: SU MATERIAL! DA COSTRUZIONE E STRUTTURE Revisione R6
& Autorizzato ai sensi della Legge n° 1086/71 data 0500872016
Decreto Ministeriale n® 0000172 del 30/07/2021

Circolare 0BD9/2010, n° 7617/STC - Settore "A"
Prove di carico su piastra - Prove di carico su pali

LABORATOR! £ RICERCHE
Catania (CT), 13/01/2023

Rapporto di prova n® 0034/23-a

Rapporto di prova composto da n® 2 Pagine Pagina 1

Verbale di accettazione n®  0034/2023 del 12/01/2023

I} Richiedente Direttore dei Lavori: -

Nella richiesta df prova i campioni sono dichiarati provenienti da:

Lavori di realizzazione fabbricato in Troina — Via Ugo Gluffrida n® 15 {Foglic 25 Particella 699), in assenza del dovuto parere per

Opera: i i
P le opere in elevazione e quindi in difformita rispetto a quanto autorizzato dal G.C. di Enna con N.O. 3223 del 30/06/1983.
Localita; Troina (EN)
Proprietario:
impresa: javori eseguitl in economla N* Provini: &
SETTORE ACCIA!
PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU CAMPION! DI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
{UNI EN iSO 8892-1) (UNI EN ISC 15630-1)
NORME Di RIFERIMENTO (UNI EN ISO 7436)
DATI DICHIARATI
PARTE D'OPERA VERBALE PRELIEVO DATA PRELIEVC
Pali, Plinti, Travi, Pilastri ¢ Selai — 13/05/1987
RISULTAT! DI PROVA
TENSIONE DI TENSIONE DI ESITO
. DATA “‘g:; SIGLA EF";:‘T SNERY. c‘::;?‘: O 1 RoTT.  |maprorTo | RAPPORTO| ALL.AS | ALL.Agt | PROVA :::;
PROVA mm | PROV: S (fy} ™ i fyiynom ity % % PIEG. g
{NImm’) {Nimm®} {13
1 7.95 478,09 30870 623,37 1,0580 1,3084 23,1 11 B{1) 32
RA1 13/01/2023 8 2 7.93 482,35 30190 510,80 1,0719 1.2663 228 114 B (1) 32
3 797 491,02 21010 620,99 10912 1.2647 229 1.3 B (1) 32
NOME FERRIERA
(ATTESTATO D! MARCHIO NOE;&%%T;&CAB!LE IN MARCHIO RILEVATO -
QUALIFICAZIONE) LAB

(1) ESITO PROVA PIEGAMENTO - A Piega a 180°; B Piega a 80° e parziale raddrizzamento di almeno 20°, - (1) Senza cricche; (2) Con cricche

Lo Sperimentatore

L&RLWM&%

Sede Legale & Amministrativa: Via Passo De! Fico, c/o Centro smerclate - 95121 - Catania {CT) ‘
Loboraterio: Via Passo Del Fico, ¢/o Centro Commerclale - 95121 - Catania {CT)

Capltale Secinle € 500.000 Codice Fiscale, PIVA # 18¢rizione &l Registro delle imprese 4i Catania n, 04053900876, Iscritta al R.EA. 270847
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LABORATORIO PROVE E SPERIMENTAZIONI Modulo M-ACC-001-C
SU MATERIAL! DA COSTRUZIONE E STRUTTURE Revisione R6
Autorizzato ai sensi della Legge n® 1086/71 data 05/08/2016
Decreto Ministeriale n® 0000172 del 30/07/2021
_ Circolare 08/09/2010, n° 7617/STC - Settore "A"
Prove di carico su plastra - Prove di carico su pali

LABORATOR! E RICERCHE

) Catania (CT). 1310112023

Rapporto di prova n* 0034/23-a

Rapporto di prova composto da n® 2 Pagine Pagina 2
DATI DICHIARATH
PARTE D'OPERA VERBALE PRELIEVO DATA PRELIEVO
Travi e Pilastri -— 13/05/1987
RISULTATI DI PROVA
TENSIONE Di TENSIONE DI ESITO
P DATA m’:‘u SIGLA Eg:gf;{ SNERV. C’“Sﬁ?“’ ROTT. | RAPPORTO | RAPPORTO | ALL.AS | ALL. Agt | PROVA m"g
PROVA {mm}‘ PROV. iy 6%} N {1 fyffynom iy % % PIEG. vy
{NImm®) {Nimm?) {1
1 13,98 500,03 96650 631,20 11112 1.2623 235 124 B (1) 70
RA2 1 1301/2023 | 14 2 13,97 486,34 96550 629,50 1,0808 1.2944 236 12,1 B(H 70
3 13,87 493,33 96450 627,80 1,0963 1,2726 239 120 B 76
NOME FERRIERA
{(ATTESTATO Dt MARCH;O&?S};%%%&%CAELE N MARCHIO RILEVATO e
QUALIFICAZIONE)
{1} ESITO PROVA PIEGAMENTO - A Piega a 180°; B Piega a 90° e parziale raddrizzamento di almeno 20°; - (1) Senza cricche; (2) Con cricche
Prova di trazipne eseguita con atirezzatura: Pressa Universale LBG da 600 kN matricola N° AD12 Certificato LAT 017 n® 40088 del 20/06/2022
Prova di piegamento eseguita con attrezzatura: Macchina per prove di piegamento Tecnotest matricola n® 10/003/01
Note:
Richiesta sottoscritta dalla Direzione Lavori: NO
La leftera di richiesta prove & sottoscritta dal Dott. ing. Francesco Pappalardo in qualita di Tecnico Incaricato.
Lo Sperimentatore torio
>f nibene
Geo 20 La Monaca

.

Sede Legala e Amministrativa; Via Passo Del Fico, ¢/o Centro Commerdiale - 95121 - Catania (CT)
Laboratodo; Vie Passe Det Fiew, o/e Centre Simmeniale - 95121 - Catania (OF)
Capitale Sociale £ 500.00¢ Codice Fiscale, P VA ¢ lsorixione of Registro delle imprese di Catania ». 04053300876, iscritta af REN JT0B4AT

2. +39.095336490.Fax +39 0857336297 E—mair info@lr-st.8; mawﬂaii@clmmnioﬂr‘éi. .
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